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Láminas y Tejas de Fibrobitumen
·  Densidad  Aparente:
·  Conductividad  Térmica:
·Permeabilidad  al  Vapor  de  Agua:
·Adsorción  de  Humedad:
·Absorción  de  Agua: 
· V a l o r e s  c e r t i � c a d o s  b a j o  l a  N O M - 0 1 8 - E N E R - 2 0 1 1

INFORME  No.  1776
815,14  kg/m³  
0,0475  W/m·K
0,004 ng/Pa·s·m
11,549 % peso / 9,605% volumen 
7,30 %  peso

Láminas y Tejas de Fibrobitumen
·  Densidad  Aparente:

INFORME  No.  1776
815,14  kg/m³  

En super�cies discontinuas, la distancia entre largueros puede variar 
según el tipo de teja. En super�cies continuas no hay restricciones.

Láminas y Tejas de Fibrobitumen INFORME  No.  1776

15 cm

Láminas y Tejas de Fibrobitumen
· Densidad  Aparente:  
· Conductividad  Térmica:  
· Permeabilidad  al  Vapor  de  Agua:  
· Adsorción  de  Humedad:  
· Absorción  de  Agua:  

INFORME No. 1880
849,51  kg/m3  
0,0457  W/m·K
0,004 ng/Pa·s·m
10,23 % peso / 8,42 % volumen 
8,62 %  peso

·   Valores  certificados  bajo la NOM - 018 - ENER - 2011


