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Láminas y Tejas de Fibrobitumen
· Densidad  Aparente:
· Conductividad  Térmica:
·Permeabilidad  al  Vapor  de  Agua:
·Adsorción  de  Humedad:
·Absorción  de  Agua:

INFORME No. 1643
779,16  kg/m³  
0,0472  W/m·k
0,003  ng/Pa·s·m
14,13 % peso / 11,76 % volúmen 
9,54 %  peso

45 cm

Láminas y Tejas de Fibrobitumen
· Densidad  Aparente:  
· Conductividad  Térmica:  
· Permeabilidad  al  Vapor  de  Agua:  
· Adsorción  de  Humedad:  
· Absorción  de  Agua:  

INFORME No. 1880
849,51  kg/m3  
0,0457  W/m·K
0,004 ng/Pa·s·m
10,23 % peso / 8,42 % volumen 
8,62 %  peso

·   Valores  certificados  bajo la NOM - 018 - ENER - 2011


