


Láminas y Tejas de Fibrobitumen
· Densidad Aparente: 
· Conductividad Térmica: 
· Permeabilidad al Vapor de Agua:
· Adsorción de Humedad: 
· Absorción de Agua: 
· Valores certificados bajolaNOM - 018 - ENER - 2011

INFORME No. 1880
849,51 kg/m3 
0,0457 W/m·K
0,004 ng/Pa·s·m
10,23 % peso / 8,42 % vol.
8,62 % peso

Medidas
Área útil
Área total
Altura/Onda
Espesor
Peso
No. Ondas

2.00 m x .97 m
1.58 m2
1.94 m2
4.0 cm
3.0 mm 
6.7 kg 
10

55 4855 7162 
55 5557 5809


